INSTRUKCJA MONTAZU PODLOGI LAMINOWANEJ
Z SYSTEMEM - Rock'n"Go

THAT'S FLOORING

Przygotowanie i sprawdzenie podtoza
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(1]

Potrzebne narzedzia:

otwornica, katomierz, dobijak, kliny dystansowe, otéwek,
metréowka, klocek montazowy, miotek, sznur tresarski.

(2]

Aklimatyzacja:

Bez otwierania, w pozycji lezagcej, w niewielkich rzedach
(folia ochronna nie zapewnia ochrony przed wilgocig).

24 godziny, warunki klimatyczne w pomieszczeniu:
Temperatura podfoza min. 15°C - max. 24°C
Temperatura powietrza w pomieszczeniu min. 18°C - max.
25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza >50%<65%

(3]

Wilgotnos¢ resztkowa:

Podtoze musi by¢ catkowicie suche.

Max. wilgotnosé resztkowa: AE < 0,5 %CM i CT 2,0 %CM

(4]

Wilgotnos¢ resztkowa ogrzewania podtogowego.
Protokét z rozruchu ogrzewania podtogowego musi byé
wypetniony i udokumentowany.

Max. wilgotnosé resztkowa: AE < 0,3%CM i CT < 1,8 %CM

(5]

Podtoze musi by¢ rowne. Nieréwnosci nie powinny
przekracza¢ 3mm/m; natomiast nieréwnosci kantow ptytek
ceramicznych 1mm/10cm. Wigksze nierdwnosci moga
prowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia oktadziny
podtogowej i dlatego powinny by¢ profesjonalnie wyréwnane.

(6]

Podtoze musi by¢ trwate, odporne na nacisk i wytrzymate na
rozprezenia.

Wszelkie tekstylne oktadziny podtogowe powinny zostac
usuniete.
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Instrukcja montazu podtogi laminowanej z systemem
- Rock’'n"Go THAT'S FLOORING

ﬂ,\, [7]

L Podtoga laminowana z systemem nadaje sie do
ot pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

‘ Nie nadaje sig¢ jednak do mokrych pomieszczen
z odptywem w podtodze takich jak np. tazienka
z brodzikiem prysznicowym wpuszczonym

w podioge.

(8]

Przed przystapieniem do obrébki towaru nalezy
upewnic¢ sie, czy zostat dostarczony
petnowartosciowy produkt, poniewaz po przyjeciu
lub utozeniu produktu reklamacji nie uwzglednia

sie.

[
Podtoze musi by¢ wolne od kurzu i wszelkich
zanieczyszczen.

[10]

Aby osiggna¢ optymalng przyczepnosé, zaleca
sie zagruntowanie wszystkich powierzchni
mineralnych odpowiednim gruntem
dyspersyjnym (gteboko penetrujgcym).

[11]
[I] Szczelina dylatacyjna na obwodzie pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 10 mm. Nalezy przy tym pamietaé, aby zachowaé
te dylatacje rowniez od wszystkich znajdujgcych sie
\ w pomieszczeniu statych przedmiotéw, takich jak rury czy
oscieznice. Panele nalezy ukfada¢ w kierunku gtéwnego zrodta
Swiatlta w pomieszczeniu.

[12]

W przypadku pomieszczen o powierzchni ciggtej wynoszgcej
150 m? podioge mozna utozy¢ bez listew dylatacyjnych przy
zachowaniu szczeliny dylatacyjnej od krawedzi wynoszgcej
10 mm. Nie nalezy przy tym przekraczaé dtugosci
pomieszczenia wynoszacej 12,5 m.

W pomieszczeniach, ktére sg przedzielone elementami
konstrukcyjnymi (filary, Sciany dziatowe, drzwi przesuwne
itp.), nalezy zachowa¢ min. 10 mm dylatacje technologiczne
na wysokosci elementéw konstrukcyjnych.
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Montaz

[13]

Zalecamy Panstwu, aby uktadanie paneli laminowanych wineo
z systemem rozpoczg¢ od utozenia dwdch rzedéw paneli
wzdtuz rozwinietego sznura tresarskiego, tak aby zachowac¢
katy proste podczas uktadania paneli.

[14/15]

Drugi rzad paneli powinien rozpoczyna¢ sie od catego
panelu. Nalezy oderwac folie ochronng i utozy¢ panel
wzdtuz wyznaczone;j linii.

[16]

Aby zagwarantowa¢ montaz z zachowaniem katéw prostych,
zalecamy Panstwu dalsze uktadanie paneli wzdluz wczesniej
utozonych rzedow.

[17]
Zamek Fold-Down.

\ Kolejny rzad nalezy zacza¢ od wsunigcia panelu dtugim
bokiem pod katem 30° w wpust lezgcego panelu, spasowac
z krétszg krawedzig poprzedniego i zaryglowaé zamek,
opuszczajgc z lekkim naciskiem.
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Instrukcja montazu podtogi laminowanej z systemem

- Rock'n"Go THAT'S FLOORING
5L 6 [ 7 [ & | [14] - . .
[ 1 T 2 T 3 [4a] Prosze pamigta¢, aby kolejne rzedy zaczyna¢ od kawatka
——i>30cm panelu o min. diugosci 30 cm (moze by¢ to pozostatosc,
= , [ T tzw. resztka, po wczesniej utozonym rzedzie).
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[19]
Prosze przycigé ostatni panel w rzedzie z uwzglednieniem
szczeliny dylatacyjnej o szerokosci min. 10 mm.

[20]
Ryglujemy ostatni panel w rzedzie.

[21]

Aby potozy¢ ostatni rzad paneli nalezy odmierzy¢ odstep
pomiedzy Sciang a uktadanym rzedem. Wymiary nalezy nanie$¢
na panel i odpowiednio go przycigc.

[22]
Ryglujemy ostatni rzad paneli z utozong wczeéniej podtoga.

[23]
Aby utozy¢ panel wokot rur grzewczych trzeba nanies¢ na
niego srednice rur, do ktorej nalezy doda¢ 20 mm.

2 X+20 mm
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[24]

Zgodnie z zaznaczonymi wymiarami w panelu nalezy wycig¢
w nim otwory, a nastepnie przecig¢ panel wzdtuz srednicy
wywierconych otworow.

[25]
Woyciete elementy fgczmy ze sobg za pomocg odpowiedniego
kleju.

[26]
W razie potrzeby odpowiednio przycinamy oscieznice drzwi.

[27]
Przy oScieznicy nalezy zachowac¢ dylatacje min. 10
mm.

(28]

Przy instalacji profili przejsciowych lub wykonczeniowych
prosze mie¢ na uwadze, ze profile nigdy nie powinny by¢
przymocowane do paneli. Prosze zachowa¢ 10 mm
dylatacje.

[29]
Prosze usung¢ klocki dystansowe, fachowo zamontowaé
zaczepy do listew przy zachowaniu odstepu max. 50 cm.

B°H B°R
2 | F—25-50cm |
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Stosowanie i pielegnacja

[30]
Stosowac migkkie kotka obrotowe (typ W), a takze wiasciwe
podktadki pod nogi krzeset i innych mebli.

[31]
Odpowiednio zabezpieczy¢ podtoge przed brudem, np.
wewnetrznymi wycieraczkami.

(32]

Odkurza¢ albo zamiata¢. Wycieraé wilgotng szmatkg. Nie
uzywac abrazyjnych urzadzen i srodkéw czyszczacych. Przy
silnych zabrudzeniach prosze uzy¢ odpowiedniego mopa do
czyszczenia podtdg laminowanych, zgodnie z regutami
czyszczenia i pielegnaciji.

(33]
Przy czyszczeniu wilgotng szmatkg prosze nie naduzywac
wody i detergentow.

[34]

Dla zachowania wtasciwosci uzytkowych paneli i dobrego
samopoczucia domownikéw nalezy zachowa¢ odpowiednig
temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniu (ok. 20 °C przy 50
— 65 % wilgotnosci).

34 | ca. 20°C__50-65%
[35]
[D Przy wodnym ogrzewaniu podtogowym temperatura
powierzchni nie powinna przekracza¢ 27°C.
B max. 27°C
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